SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO
ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ NA NAWIERZCHNIACH DROG

I. Wstep

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zakupu
i dostawy soli drogowej (NaCl) do zimowego utrzymania drog.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji dostaw.

1.3. Zakres prac objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prac zwiazanych z zakupem 250 t soli drogowe;j
wraz z jej dostawa do poszczegdlnych Rejonow tj. na baze PZD w Jasle ul. Przemyslowa.

1.4. Okreslenia podstawowe:
DR - sdl drogowa zwykla
BM - Baza Materialowa Rejonu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace dostaw.
Dostawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowos¢ dostaw soli drogowe;j.

II. Wymagania ogdélne dla soli drogowej.
2.1. Sl drogowa stosowany do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu drog
powinien spelniaé¢ nastgpujgce wymagania:

— skutecznie i szybko topi¢ 16d i zapobiegaé gololedzi,

— zachowaé trwalo$¢ dzialania przez zakladany okres czasu,

— nie by¢ toksyczny i szkodliwy dla srodowiska,

— nie ulegaé zbryleniu w okresie magazynowania,

— da¢ si¢ latwo rozsypaé na nawierzchni.

2.2. Wymagany sklad chemiczny i ziarnowy dla soli drogowej zwyklej (DR):
a) sklad chemiczny:

—  chlorku sodu NaCl - > 90%:

- 803 -<3,0%;

- H0-<3,0%

— zelazocyjanek potasu —> 20mg/kg

—  CaChL(78%)—> 0,75%

— czgsci nierozpuszezalne w wodzie — < 8,0%

— antyzbrylacz KsFe(CN)s — nie mniej niz 20 mg/kg

b) sklad ziarnowy:
—  ziarna >6,3m — < 10%
— ziarna <lmm - < 60%

w pozostalym zakresie parametrom okreslonym w normie PN-86/C-84081/02:1998 Sél (Chlorek
sodu). Sél drogowa powinna posiadaé aprobat¢ Instytutu Badawczego Drég i Mostdéw lub inny
dokument dopuszczajacy ja do zwalczania Sliskosci zimowej na drogach.

II1. Sprzet
3.1. Wskazane r¢czne narzg¢dzia do dokladnego oczyszezenia skrzyni ladunkowej samochodu.

IV. Transport



4.1. 86l drogowa moze by¢ przewozona luzem samochodami samowyladowczymi.

4.2. Dostawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich form transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonego materialu a w szczegélnosci na jego zawilgocenie.

4.3. Dostawca powinien w czasie transportu dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen odnosnie
obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialu po drogach publicznych.

4.4, llo$¢ i wydajnos¢ srodkéw transportu winna gwarantowa¢ wymagang jako$¢ materialu oraz
terminowos¢ dostaw.

V. Wykonanie dostawy
Dostawa soli drogowej w uzgodnieniu z przedstawicielem Zarzadu Drég w ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy (sukcesywnie).

VI. Kontrola jakosci

S61 drogowa powinna posiada¢ za$wiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, ze dostarczony produkt odpowiada okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym.

Dostarczony material powinien byé objety kontrolg jakosciowa Wykonawey dostaw poprzez
prowadzenie analizy chemicznej. Wyniki badan winny by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajgcego.

VII. Odbior dostaw

Przedstawiciel Zarzgdu Drég dokonuje odbioru materialu na podstawie atestow, deklaracji zgodnosci
z atestem, specyfikacji i karty charakterystyki wyrobu oraz zgodnosci wartosci wykonanych wazen
kontrolnych z wartoscia zafakturowanag.

XIII. Obmiar materialu
9.1. Jednostka obmiaru jest 1 tona.

9.2. Dostawca okresla w dokumencie przewozowym targ pojazdu i masg¢ ladunku.

9.3. Odbierajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych wazen pojazdu na wadze
zlokalizowanej od migjsca rozladunku w odleglosci 10 km. Koszt dojazdu obcigza Dostawcg.

IX. Podstawa platnosci
10.1. Podstawg platnosci bedzie faktura wystawiona przez Wykonawcg i potwierdzona przez

Zamawiajgcego.
10.2. Termin platnosci liczony bedzie od daty dostarczenia faktury do PZD w Jasle.

10.3. Platnos¢ za jedng tone dostarczanego materialu zgodnego z obmiarem i oceng na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych wraz z transportem i rozladunkiem w miejscach wymienionych w
pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

X. Przepisy zwigzane
Norma PN-86/C-84081/02:1998

Norma PN-EN-932-1:1999 INSPEKTORNADZORU
%,
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